Деревянный дом со стенами из чурок. 

	


В этом доме стены выложены из коротких бревен - чурок, уложенных на цементно-песчаный раствор поперек стены. Толщина стены 200-400мм. Раствором скрепляют только концы бревен, а в середину между бревнами засыпают опилки с известью.

Для кладки стен могут быть использованы короткомерные и тонкомерные отходы лесозаготовок и деревообработки или даже дрова.  Единственное условие - дерево должно быть сухое, иначе, после  высыхания дерева в стене, могут образоваться сквозные трещины. Нарезать чурки и уложить их в стену может любой мастеровой мужик. Стоимость строительства стен такого дома значительно меньше чем бревенчатых.

В доме с такими стенами тепло зимой и прохладно летом. Стены обладают всеми положительными свойствами деревянных стен, могут быть сделаны практически любой толщины.

